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Energetische Verwertung von Dachpappenabfillen bei swb Entsorgung

MERKBLATT

Allgemeines:

Dachpappenabfalle, die aus Abriss- oder SanierungsmaBnahmen von Gebduden stammen, werden
auf Grund der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhandenen PAK-Kontamination als gefahrlich
eingestuft und mit dem Abfallschliissel 170303* (Kohlenteer und teerhaltige Produkte)
gekennzeichnet.

Bei Dachpappen aus dem Neubau von Gebauden (z.B. Verschnitte, Reste) oder aber
Produktionsausschuss kann angenommen werden, dass diese teerfrei und damit nicht geféhrlich
sind. Hier wird der Abfallschliissel 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 03 01 fallen) zugeordnet.

Die Abgrenzung erfolgt in Bremen bei einem Wert von 100 mg/kg PAK (EPA). Ab dieser
Konzentration ist der Abfall als gefahrlich einzustufen. Fir die Einstufung unter dem Abfallschliissel
170302 ist daher je Charge/Baustelle eine entsprechende PAK-Analyse (nach der EPA-Methode)
durchzufiihren (Deklarationsanalytik s.u.). Der Abfall ist reprasentativ zu beproben und analytisch
untersuchen zu lassen. Die Anlieferpapiere bleiben bis zum analytischen Nachweis der
Ungefahrlichkeit (aktuelle Deklarationsanalyse) im System gesperrt.

Dachpappenabfalle diirfen nur geringfiigige Bestandteile / Anhaftungen an "Storstoffen” wie
beispielsweise Metallteile, mineralische Anteile (Putz, Mértel oder Stein etc.), Isoliermaterial,
Styropor oder Holz enthalten. Stickigkeit < 50 cm, keine Rollenware.

Die Materialien dirfen kein Asbest- und/oder KMF-Fasern enthalten.

Laut Anlagengenehmigung darf unter dem Abfallschlissel 170303* nur Dach-, Isolierpappe und

Isolierschichtmaterial angenommen werden.

Nachweisfiihrung und Deklaration:

Flr Abfalle der Abfallschliissel 170302 sind die s.g. Stammdatenerkldrungen nebst dazugehériger
Deklarationsanalyse einzureichen.

Die Nachweisflhrung fir Abfédlle der Abfallschliissel 170303* hat elektronisch Uber einen Einzel-
oder Sammelentsorgungsnachweise zu erfolgen. Ein Nachweisverfahren ohne Behdrdenbestatigung
ist nicht méglich.

Deklarationsanalysenumfang Abfallschliissel 170302 (je Charge / Baustelle)
- PAK in mg/kg TS nach EPA
- Bestdtigung der Asbest- und KMF-Freiheit (mikroskopisches Verfahren)

Deklarationsanalysenumfang Abfallschliissel 170303* (je Charge / Baustelle)
- Formblatt Deklarationsanalyse DA, (Ausflllhinweise der NGS auf Seite 2)
- PAKin mg/kg TS nach EPA
- Bestdtigung der Asbest- und KMF-Freiheit (mikroskopisches Verfahren)

Die aktuellen Benutzungsbedingungen gelten dartber hinaus vollumfanglich.
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Weitere Angaben

Anzugeben sind die den Abfall bestimmenden Parameter und Konzenfrationswerte, die Art der Probenahme, Probenahme-Protokelle und
Analyseverfahren, soweit diese fir den Machweis der ordnungsgeméaien Entsorgung erfordedich sind.

AVV 170303 — Kohlenteer und teerhaltige Produkte — hier: Dachpappen
Abfallbeschraibung fiir Dachpappen zur Verwertung

Herkunft:
Der Abfall stammt aus Bau-, Sanierungs-, Rlickbau, Abriss- und Instandsetzungsarbeiten.

Art des Abfalls:
Es handelt sich um bitumindse und / oder teerhaltige Dachpappen aus kontrolliertem
Riickbau.

Bei den anzuliefernden Dachpappen handelt es sich um sortenreine Qualitaten. Sie
enthalten bis max. 3 % ,,Storstoffe”, wie beispielsweise Metallteile, mineralische Anteile
{Putz, Mértel oder Stein etc.), Isoliermaterial, Styropor, Holz.
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